KOIKIDE TUUPIDE EEMALDATAVATE PEHMETE PLAATIDE KINNITUSKLEEP

* Korge joudlusega, piisiv hare
* Koik tiilipi eemaldatavad plaadid

+ Kaoik tuiipi imavad voi mitteimavad aluspinnad

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*

FDES

VERIFIEE

KIRJELDUS

FIX A570 MULTI TACK on korge jéudlusega kleepaine,
mis sobib kdikide eemaldatavate vaipkattematerjalide
paigaldamiseks, millel on vildist, bituumenist voi
sissekootud kiust aluskiht, ning PVC-plaatide
paigaldamiseks helisummutusvahtule.

Voimaldab vaipkattematerjali eemaldamist ja
ringlussevottu.ldeaalne kontorite, kaupluste ning uute
vOi renoveeritud kodude jaoks.

SIHTKOHT
Seotud pérandakatted :
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CTBH - OSB3 puitpaneelid

* Metall- ja anhldriidpdrandad

* Tsementpdhjalised voolavad tasandussegud

* Tasandatud aluspd&randad
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MULTI TACK
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Kolblikkusaeg* 12 kuud

Tavaliselt imavad pinnad:
30-45 minMitteimavad
pinnad: 1,5-2 tundi

Ooteaeg**

Avatud aeg** PUsivalt kleepuv

Jaluta digel ajal** Kohe

Kattvus 40-100g/m?

Koh i
ohaldamistemper 10 kuni +30°C

atuur

*alates valmistamiskuupdevast originaalpakendis, avamata,
maapinnast eemal, jahedas ja kuivas kohas
temperatuurivahemikus +5 °C  kuni +25 °C ning otsese
paikesevalguse eest kaitstult. Kaitsta kilma, niiskuse,
kondensvee ja kaste eest.**need ajad on mairatud

temperatuuril +23 °C ja suhtelise niiskuse juures 50 % tavaliselt
imavatel aluspindadel
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Plaadid saab asendada ilma tooteta. See lihtsustab
hiljem vildiga tagatud vaipade eemaldamist.

ETTEVALMISTUS

luspérand: Eemaldamise kaigus jaab vildist aluskiht tekstiilosa
Alusporand: N kdlge, ainult aluskihi kiljes olev liim eemaldatakse
Veenduge, et alusporand vastab

vOi jaetakse alles, séltuvalt kavandatud
renoveerimise liigist. Seda saab eemaldada veega,
millele on lisatud pesuvahendit voi leeliselist
pesuvahendit.

ehitusstandarditele. Aluspdrand peab olema puhas,
terve, kuiv (<75% suhteline &huniiskus) ja vaba
kleepuvust kahjustavatest saasteainetest, nt tolm,
rasv, varv, krohv, poleerimisvahendid, vees lahustuv
liim jne. PUHASTAMINE
AluspGrandate puhul, mis ei ole piisavalt siledad vdi
vajavad korguse suurendamist, et sobida
konkreetse pdrandakattega, soovitame kasutada
sobivat Bostik isetasanduvat segu ja
kruntimissisteemi. Konkreetsete toodete ja
aluspdrandate kohta palume ndu tehnilise
teenistuse osakonnalt.

Puhastage tooriistad ja seadmed sooja veegakohe
parast kasutamist. Eemaldage pdrandakatte pinnalt
kleepuvad jaagid niiske lapiga.

Pinnad tuleb pd&hjalikult puhastada ja tolmuimejaga
puhastada. Pinnad tuleb kruntida ja kuivada lasta.
See on eriti oluline kéva puitkiudplaadi,
puitlaastplaadi ja vineeri puhul.

PALLET. GENCOD

30615498 15 kg 1 24 3549212484798

Enne liimi pealekandmist veenduge, et aluspind on
kuiv ja tolmuvaba.

See sobib kasutamiseks olemasoleva PVC ja
linoleumi peal, kuid veenduge, et kdik
poleerimisjiljed ja saasteained on eemaldatud.

Porandakiittesiisteemid:

Porandakltteslsteemid tuleb enne paigaldamist 48
tunniks vélja lilitada. Oodake péarast paigaldamist 7
pdeva, enne kui hakkate pdrandakutet jark-jargult
sisse lulitama.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

TAOTLUS

Kandke toode 12 mm tilkumisvastase rulliga
kindlaksmaaratud koguses, sdltuvalt katte tlubist
ja kasutatavast spaatlist:

Taotlus :

Rakendusalad:

OHUTUS

Tapsema teabe saamiseks vaadake ohutuskaarti
aadressil
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Tavaliselt imavad pinnad 80 kuni 100 g/m?

Puidust pinnad 60 kuni 80 g/m?

Mitteimavad pinnad 40 kuni 60 g/m?

Kdesolevas dokumendis esitatud teave ja soovitused pohinevad ainult
Bostiku uuringutel ning nende tapsust ei ole garanteeritud. Toote toimivus,

Jargige kuivamisaega vdhemalt 30-45 minutit
selle kolblikkusaeg ja kasutamisomadused soltuvad paljudest muutujatest,

tavaliselt imavatel aluspdrandatel (ja vahemalt 1,5
tundi mitteimavatel alusp&randatel), et saavutada
pusiv  kleepuv toime ja vdimaldada hiljem
tihenduspaneelide eemaldamist.

MARKUS: Niiske liimi pealekandmine metallpinnale
vOib pohjustada niiskuse kogunemist  ja
roostetamist.

sealhulgas materjalidest, millele toodet kasutatakse, keskkonnast, kus
toodet hoitakse vOi kasutatakse, ning kasutamiseks kasutatavatest
seadmetest. Mis tahes muutus nendes muutujates voib mdéjutada toote
toimivust. Ostja kohustus on enne toote kasutamist testida toote sobivust
kavandatud kasutuseks tingimustes, mis valitsevad kavandatud kasutamise
ajal. Bostik ei garanteeri toote sobivust lihegi konkreetse rakenduse jaoks.
Toode mlitiakse vastavalt Bostiku mudiligitingimustele, mis on tootega
kaasas mliligi ajal. Kdesolevas dokumendis sisalduvat ei tohi télgendada nii,
et see viitab asjakohaste patentide puudumisele voi annab loa, ohutab voi
soovitab kasutada patendiga kaitstud leiutisi ilma patendi omaniku loata.
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