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Paneltack HM
LIJMSYSTEEM VOOR DEKTON PANELEN

PRODUCTVOORDELEN

-  Betrouwbare blinde bevestigingsmethode

-  Eenvoudige en snelle montage

-  Optimale spanningsverdeling

PRODUCT
Paneltack HM is een vochtuithardende, elastische lijm op basis 
van SMP. Paneltack HM is oplosmiddel- en isocyanaatvrij.

TOEPASSINGEN
Verlijming van Dekton gevelplaten aan de achterzijde voorzien 
van een glasvezelnet.

DEKTON
Dekton is een nieuw grootformaat product dat bestaat uit 
een mengsel van grondstoffen die reageren op hoge 
temperaturen om een plaat te verkrijgen met unieke 
technische en esthetische kenmerken. Gesinterde 
kwartspanelen ontworpen door Cosentino Spanje. De 
lijmzijde is voorzien van een verlijmde glasvezel. Verkrijgbaar 
in verschillende diktes 8, 12, 20 en 30 mm. Omdat de panelen 
over een groot oppervlak worden verlijmd zonder de panelen 
lokaal te verzwakken (zoals boorgaten of groeven), is verlijming 
met Paneltack HM ideaal voor 8 (of 12 mm) dunne panelen. 

Maximale afmeting 3200 x 1440 mm.

EIGENSCHAPPEN PANELTACK HM
- Duurzaam elastisch met hoge mechanische sterkte.
- KOMO-gecertificeerd

- Goede vocht- en weersbestendigheid.

BOSTIK LIJMSYSTEEM
Het lijmsysteem bestaat uit:
•	 Paneltack HM 	 elastische lijm.
•	 Cleaner I	 ter voorbehandeling lijmzijde van de Dekton  

		  panelen
•	 Prep M 	 primer voor metalen draagconstructie  

		  (aluminium of gegalvaniseerd staal).
•	 Foamtape 	 dubbelzijdig klevend 12 x 3 mm ter fixatie van  

		  de panelen en als afstandhouder.

INFORMATIE VOOR DE ONTWERPER

KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT 
Voor constructieve berekeningen wordt geadviseerd om de 
rekenwaarden te hanteren volgens tabel 1.1. Hierin zijn de 
volgende veiligheidsfactoren conform BRL 4101 deel 7 al 
verwerkt: voor treksterkte 4 en afschuifsterkte 10. De breedte 
van een lijmril is ca. 13 mm.
  
EIGEN GEWICHT PANELEN
Een 8 mm dik paneel weegt ongeveer. 21½ kg /m2, een paneel 
van 12 mm ca. 32 kg/m2. Voor een gemakkelijke toepassing is 
het raadzaam om twee kleine aluminium steunprofieltjes te 
gebruiken waarop de panelen kunnen worden gepositioneerd 
en geplaatst. Omdat deze beugeltjes het paneel permanent 
ondersteunen, wordt de hechting nauwelijks of niet aan 
afschuiving en kruip onderworpen. Bostik Foamtape wordt 
toegepast als afstandhouder maar voorkomt ook dat de 
panelen kantelen.

Voorbeeld
Aluminium haak L-vormig 
steunprofieltje.
Dikte 2 mm.
Breedte en hoogte 20 mm, 
steekt ongeveer 8 mm uit.
Bevestigd met geschikte 
klinknagel.

WINDBELASTING
In het kader van de bouwregelgeving (in Nederland het 
Bouwbesluit) dient men onder meer rekening te houden met 
de windbelasting. Zie de Eurocode 1 deel 1-4, d.w.z. EN 1991-
1-4 en de nationale bijlagen.

TABEL 1.1:

DRAAG
CONSTRUCTIE 

PRIMER DRAAG
CONSTRUCTIE

VOORBEHANDELING 
GEVELPANEEL

REKENWAARDE 
AFSCHUIFSTERKTE 
N/MM2

REKENWAARDE 
TREKSTERKTE 
N/MM2

MAX.  TOELAATBARE 
VERPLAATSING MM

Metaal Prep M Cleaner I 0,18 0,4 3
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OMSTANDIGHEDEN BIJ VERWERKING
De gevelplaten kunnen zowel in de fabriek als op de 
bouwplaats verlijmd worden.
De volgende verwerkingsvoorwaarden gelden:
•	 Niet voorbehandelen of lijmen als er neerslag valt.
•	 Niet voorbehandelen of lijmen bij zeer hoge luchtvochtigheid, 

bijvoorbeeld bij dichte mist.
•	 Voorkom condensvorming. De temperatuur van het 

lijmoppervlak van de panelen en draagconstructie dient 3°C 
hoger te zijn dan het dauwpunt.

•	 Verwerken tussen +5°C en +30°C.

DRAAGCONSTRUCTIE: VENTILATIE
Achter de gevelplaat dient een geventileerde, doorgaande 
luchtspouw  van minimaal 20 m2 aanwezig te zijn. Daarnaast 
dienen zowel aan boven- en onderzijde van de gevel 
ventilatieopeningen aanwezig te zijn (min. 10 mm/m of 100 
cm²/m) conform de voorschriften van Cosentino. 

DRAAGCONSTRUCTIE: MATERIAALKEUZE
Droog en glad (gegalvaniseerd) staal of aluminium. Deze 
metalen moeten roestvrij zijn en voldoen aan de relevante 
normen. Het aluminium profiel heeft een minimale dikte van 
1½ mm. AW-6060 of AW-6063 volgens EN 755-2. Bij voorkeur 
geanodiseerd aluminium toepassen. Bij het monteren van 
aluminium profielen moet rekening worden gehouden met 
de thermische uitzetting van aluminium door middel van 
sleufgaten waardoor de profielen vrij kunnen werken. De 
lengte van de aluminium profielen is beperkt tot 6 m om grote 
uitzettingen te voorkomen. Het maximaal uitzetbare deel van 
het profiel is 3,5 m van het vaste bevestigingspunt tot het 
uiteinde van het profiel. Een voeg tussen de aluminium 
profielen moet altijd samenvallen met een voeg tussen de 
panelen.

BRANDGEDRAG
Met Paneltack HM kan aan brandklasse B-s1-d0 volgens EN 
13501-1 worden voldaan.

MAXIMALE PANEELGROOTTE
Paneltack HM is elastisch, waardoor de lijm mogelijke 
vervormingen van de panelen prima kan opvangen. Bij de 
bevestiging dient men rekening te houden met een maximale 
optredende (diagonale) vervorming van minder dan 0,5 mm/
m1. Op basis van testen conform BRL 4101 deel 7 mag de 
maximale elastische vervorming die het standaard Paneltack 
HM systeem in de praktijk nog kan opvangen niet meer dan 3 
mm bedragen. Dit betekent dat de maximale plaatafmetingen 
verlijmd mogen worden.

OPMERKING
Panelen dienen voor de verlijming vlak te zijn. Grotere panelen 
zijn wat dat betreft kritischer dan kleinere panelen en vereisen 
daardoor een grotere zorgvuldigheid m.b.t. verwerking en
opslag.

DRAAGCONSTRUCTIE: MATEN EN AFSTANDEN
De minimale breedtematen van de draagstijlen in de 
draagconstructie zijn afhankelijk van de functie van de 
draagstijl:

Zie ook detailtekeningen.

INDICATIEVE TABEL H OP H AFSTANDEN VERTICAAL 
REGELWERK
De juiste hart-op-hart afstanden van de draagstructuur 
worden bepaald door de extreme winddruk die beïnvloed 
wordt door een aantal correctiefactoren zoals o.a. 
gebouwvorm, terreincategorie, reliëf en liggingsfactoren. 
Deze dient men, afhankelijk van de te verwachten
windbelasting en eventuele andere belastingen, te laten 
bepalen door een studiebureau.
Bij hoge gebouwen of een hogere windbelasting (of andere 
vorm van belasting) daalt deze maximale tussenafstand. Bij 
gevelpanelen op gelijkvloers niveau daalt dit eveneens.
De breedte van de randzone bedraagt minstens 1 m vanaf de 
hoek van het gebouw en moet verder bepaald worden aan de 
hand van de geldende nationale normen en voorschriften.
In geen enkel geval mag de maximale hart-op-hart afstand 
van de draagstructuur groter zijn dan vermeld in onderstaande 
tabel:

* Voor plafond (en luifel) verlijming dient het regelwerk 25% dichter 
bij elkaar gezet te worden. Dit is een indicatieve tabel en moet per 
project bekeken worden afhankelijk van terrein categorieën met de 
daarbij gekende winddruk bv zone 0 (kust) en ook de maatvoering 
van de plaat is hier bepalend.

MINIMALE VOEGBREEDTE
Minimale voegbreedte is 8 mm.

TABEL 1.2 

VERBRUIKSINDICATIE PER 100 M2 

AANTAL VERPAKKING

Foamtape 12 rol van 25 meter

Paneltack HM 50 patroon 290 ml

Prep M  (aluminium) 3 blik 500 ml

Achterzijde:

Cleaner I 1 2500 ml jerrycan

Verbruik lijm per patroon per strekkende meter: ca. 6½ m.

aluminium

I. stijl voor voegaansluiting 100 mm

II. eind- en middenstijl 40 mm

Max hart op hart 
afstand draaglatten 
in (mm)*

Terreincategorie 
Gebouw-
hoogte (m)

Middenzone 
gevel

Randzone 
gevel en 
enkelvoudige
overspanning

I tot IV (land) 0-20 M 700 mm 500 mm

I tot IV (land) 20-40 M 600 mm 500 mm

0 (kust) 0-40 M 500 mm 400 mm
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4. AANBRENGEN PANELTACK HM MET SPECIALE TUIT
Paneltack HM uitsluitend verticaal 
en ononderbroken aanbrengen, 
nadat de Foamtape is aangebracht. 
Gebruik hiervoor hand- of 
luchtpistolen. Eén speciale V-tuit is 
bijgesloten bij elk patroon 
Paneltack HM. Hiermee wordt een 
driehoeksril aangebracht met een breedte en hoogte van 9 
mm. De tuit voorkomt luchtinsluiting en onnodig lijmverlies. 
De tuit eventueel tegenover V-insnijding schuin afsnijden.

5. PLAATSEN GEVELPANEEL
Verwijder de schutlaag van de Foamtape. De gevelplaat dient 
uiterlijk 10 minuten na het 
aanbrengen van de Paneltack HM 
geplaatst te worden. Er wordt 
geadviseerd om 2 smalle L-vormige 
steunprofieltjes te gebruiken 
waarop de platen kunnen worden 
gepositioneerd en geplaatst.  Plaats 
de gevelplaat door deze zacht aan te drukken en eventueel te 
corrigeren. Voordat de plaat de Foamtape raakt is dit nog 
mogelijk. Gebruik eventueel een glasklem om de grip te 
verbeteren. Is de plaat eenmaal goed gepositioneerd, dan dient 
de plaat niet al te stevig licht wrijvend te worden aangedrukt, 
waardoor ook de Foamtape volledig wordt geraakt. Foamtape 
mag daarbij niet ingedrukt worden. Corrigeren is nu niet meer 
mogelijk.
Zie detailtekeningen.

Voorkom vervuiling door lijm en primers van de zichtzijde van 
de panelen. Mocht er toch lijm op de zichtzijde terecht komen 
dan onmiddellijk zoveel mogelijk er afschrapen en vervolgens
reinigen met een in Bostik Liquid 1 gedrenkte pluisvrije 
kleurstofloze schone doek of tissuepapier. Primerresten en 
uitgeharde lijm zijn enkel mechanisch te verwijderen.

INFORMATIE VOOR DE VERWERKER

De lijmvlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

1. PRIMEREN DRAAGCONSTRUCTIE
De draagconstructie dient te worden geprimerd. Dit kan binnen 
of buiten geschieden. 
Breng, direct vanuit het blik, Prep M aan op een droge, schone, 
pluis- en kleurstofvrije doek of tissue papier. Wrijf de 
draagconstructie hiermee stevig af. Na het opbrengen 
minimaal 10 minuten laten drogen.

2. VOORBEHANDELEN GEVELPANEEL
Platen vooraf controleren of ze stofvrij zijn en zo nodig los stof 
met harde borstel (afnemen in één richting) verwijderen. Reinig 
het lijmvlak met Cleaner I. Na het reinigen minimaal 10 minuten 
laten drogen.

3. AANBRENGEN BOSTIK FOAMTAPE
Foamtape wordt na het drogen van de primer en cleaner  
uitsluitend verticaal en ononderbroken op de draagconstructie 
aangebracht. Foamtape stevig aandrukken en afsnijden met 
een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en lengte van de 
tape rekening met de afmetingen 
van de draagstijlen, de 
afmetingen van de plaat en de 
nodige ruimte voor de lijm. Na 
aanbrengen van de Foamtape 
dient de schutlaag niet direct 
verwijderd te worden.
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VOORAANZICHT

II. TUSSEN/MIDDENSTIJL ALUMINIUM

I. STIJL VOOR VOEGAANSLUITING ALUMINIUM

ZIJAANZICHT ALUMINIUM

1. Cleaner I
2. Prep M
3. Paneltack HM
4. Foamtape
5. Steunprofieltje
6. klinknagel

Schematische tekening ventilatie
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BOSTIK HOTLINE

Smart help 	 +31 (0)162 491 000  
	 +32 (0) 9 255 17 17

Bostik B.V.

Denariusstraat 11 

P.O. Box 194

4900 AD Oosterhout

The Netherlands

infoNL@bostik.com

Bostik Belux SA - NV

Antwerpse Steenweg 19

P.O. Box 37

9080 Lochristi

Belgium

info.BE@bostik.com
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PANELTACK HM

Omschrijving
1-component (vochtuithard-
ende) elastische lijm op basis 
van SMP

Soortelijke massa 1,4 g/ml

Huidvorming (begin) 15 minuten�(bij 20°C/RV 50%)

Shore A ca. 55

Afschuifsterkte 1,80 N/mm2 

Treksterkte 2,25 N/mm2

Max. toelaatbare elasticiteit 3,0 mm 

Temperatuursbestendigheid -40°C tot +90°C

Verpakking & Artikelcode patroon 290 ml  30132201

worst 600 ml  30132181

Kleur zwart

Opslag en stabiliteit

koel en droog bewaren. Min-
stens 12 maanden houdbaar 
in ongeopende verpakking. 
Zie code op verpakking: 
B(est) B(efore) MMJJ.

CLEANER I

Toepassing ter voorbehandeling van 
lijmzijde van Dekton

Minimale droogtijd 10 minuten

Verwerkingstemper-

atuur
5°C tot +30°C

Soortelijk gewicht 0,79 gr/ml

Vlampunt 12°C

Verpakking & Arikelcode jerrycan 2½ liter,   30024054

Opslag en stabiliteit koel en droog, meer dan 12 

maanden houdbaar in dichte 

verpakking

PREP M

Toepassing
voorbehandeling van metalen 
draagconstructie. 

Minimale droogtijd 10 minuten

Verwerkingstemper-

atuur
+5°C tot +30°C

Soortelijke massa 0,76 g/ml

Vlampunt < +21°C

Verpakking & 

Artikelcode
blik 500 ml 30022111

Kleur lichtgeel/transparant

Opslag en stabiliteit

koel en droog, 12 maanden 
houdbaar in dichte verpakking. 
Zie code op verpakking: B(est) 
B(efore) MMJJ.

FOAMTAPE

Omschrijving tweezijdig klevend HDPE 
Foamtape met aan één zijde 
een PE beschermfolie.

Toepassing zorgt voor de eerste hecht-
ing en garandeert voldoende 
dikte en massa van de lijmril.

Soortelijk gewicht ca. 60 kg/m3

Afschuifsterkte ±0,27 N/mm2

Treksterkte ±0,27 N/mm2

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C

Verpakking & Arikelcode rol 25 meter 30182771

Kleur zwart

Opslag en stabiliteit 18 maanden houdbaar

INFORMATIE AANVRAAG
De volgende publicaties zijn verkrijgbaar:
•	 Veiligheidsinformatiebladen (VIB) via  

http://bostiksds.thewercs.com/

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de 

documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om 

het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, 

kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en 

leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.


