SL C910 XPRESS

ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE SECAGEM / CURA RAPIDA
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 Resisténcia mecanica muito elevada
* Secagem rapida
* Necessidade reduzida de lixagem

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*

SL C910 XPRESS ¢ uma argamassa de regularizagao
autonivelante, para interiores, de secagem rapida.

Indicado para novos projetos ou reabilitagdo de zonas
sujeitas a trafego pedonal médio ou elevado.

Areas de aplicagdo:

e Superficies cimenticias, porosas ou ndo porosas
¢ Pavimentos ceramicos ja existentes

e Ladrilhos semi-flexiveis

* Pavimentos radiantes hidraulicos

Revestimentos associados:

e PVC / LVT

¢ Revestimentos téxteis (alcatifas...)
e Lindleo, borracha

e Ceramica

¢ Parquet / pavimentos de madeira
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Descricdo
Composigao

Cor
Proporgéo da mistura

Temperatura de aplicagdo

Tempo de vida util da mis-
tura*

Trafego pedonal*

Tempo de espera antes de
recobrir

Espessura de aplicagdo
Rendimento

Resisténcia a compressao

Resisténcia a flexotragéo

| Bostik

57 smart adhesives

Resultados
Cimento

Cinza

6 litros de dgua por cada saco

de 25Kg

+10°C a +25°C.
20 minutos

1 hora

Ceramica/alcatifa: 2 horas
PVC: 4 horas

Lindleo, borracha: 24 horas
Pavimento madeira: 24 h

1-10mm
1.5 Kg/ mm / m?
Classe C40

Classe F10

*a 23°C e 50% H.R sobre superficies com média porosidade

Adhesive solutions by ARKENMA
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OBSERVAGOES

*Nao aplicar sobre superficies frageis ou em mau estado
de conservagéo.

*Nao aplicar sobre superficies humidas ou sujeitas a
humidade ascendente.

*Nao aplicar sobre superficies que ndo se destinem a ser
posteriormente recobertas.

*Ndo exceder a dosagem de agua recomendada. Ndo
adicionar mais agua depois do produto estar a ganhar presa.
A medicdo de agua utilizada na mistura deve ser rigorosa
por forma a garantir a devida performance do produto.

PREPARACAO DA BASE

A preparacdo prévia da superficie deve ser efetuada
em conformidade com as boas praticas de constru-
cao. A base deve apresentar-se solida e ter a resistén-
cia adequada a compressado e a tragdo. A base deve
estar limpa, seca (<75% H.R.) e isenta de qualquer
contaminagdo como sujidade, éleo, gordura, leitanga
de cimento, revestimentos, produtos de tratamento
de superficie, impermeabilizantes ou outros contami-
nantes que possam comprometer a aderéncia
Eventuais fissuras com largura inferior a 0,8mm
ou juntas devem ser tratadas previamente com
RENO E742 STRUCTURE e, em seguida, devera ser
aplicada silica S409. Os vestigios de colas endureci-
das, solidos, impermeabilizantes, tintas, vestigios de
gesso, underlays,etc. devem ser totalmente removi-
dos ou reduzidos ao minimo possivel. Os elemen-
tos ceramicos que estejam soltos ou em vias de se
soltarem da base devem ser removidos ou fixados
novamente. As superficies asfalticas devem ser pre-
viamente tratadas com decapagem por jato de areia.
Em caso de duvida é aconselhavel realizar um ensaio
préevio.

A temperatura do pavimento deve ser mantida entre
+5°C e +25°C durante a aplicacdo e cura da argamas-
sa autonivelante.

O nivel de humidade do pavimento deve ser previa-
mente avaliado com equipamento de mediacdo ade-
quado, de acordo com as boas praticas de constru-
¢do e recomendagdes dos fabricantes dos produtos
utilizados. No caso de existéncia de um nivel de hu-
midade no pavimento superior ao recomendado deve
ser previamente aplicada a barreira anti-humidade
Bostik HYTEC E336 XTREM ou HYTEC E736 TURBO.
Os sistemas de pavimentos radiantes devem estar
em conformidade com a regulamentagéo vigente.
Desligar o aquecimento 48 horas antes de iniciar a
instalagdo do autonivelante. O aquecimento podera
ser novamente ligado apds 7 dias, de forma progres-
siva. Nao aplicar o produto durante o funcionamento
do sistema de pavimento radiante. Em todas as situa-
cGes, respeitar sempre os tempos de secagem.

No caso de pavimento radiante elétrico & recomenda-
vel a utilizacdo do autonivelante com fibras BOSTIK
SL C740 FIBER MAXI.

As superficies mencionadas na tabela a seguir indi-
cada, devem ser previamente tratadas com o priméa-
rio Bostik adequado.

Porosi- Primario

dade Recomendado S

Superficie

Alta GRIP A310 PROJECT | 100-120g/m?/camada
Média GRIP A500 MULTI 100-120g/m?
Baixa GRIP A500 MULTI 80-100g/m?

Bet&o e betonilha
cimenticia

Betonilha de anidrita

GRIP A500 MULT!I 100-120g/m?/camada

Ceramica
- GRIP A500 MULTI 100-120g/m?
Superficies com
vestigios de colas
antigas
Resinas GRIP A936 XPRESS 80-100g/m?
Parquet sobre vigas GRIP X910 FILL&WOOD 0,8-1Kg/m?
CTBX-CTBH-0583 GRIP X910 FILL&WOOD 0,6-0,8 kg/m2

Num recipiente limpo com 6 litros de agua limpa e fria
(temp. da agua entre +8°C e +25°C), verter gradual-
mente um saco de 25Kg de SL C910 XPRESS. Mistu-
rar durante pelo menos dois minutos, com um mistu-
rador elétrico de baixa rotagdo (< 500 rpm), equipado
com uma hélice de mistura tipo COLLOMIX DLX, até
obter uma mistura homogénea, sem grumos. Deixar
repousar durante 1 minuto e voltar a misturar durante
mais 30 segundos, antes de aplicar.

A argamassa autonivelante deve ser aplicada nos 20
minutos seguintes a sua preparagdo. Aplicar dentro
de tempo de trabalhabilidade indicado, estendendo e
alisando uniformemente, com um patim estendedor,
talocha dentada em ago inoxidavel ou rodo calibrado,
até obter a espessura necessaria.

N&o exceder a dosagem de agua recomendada. Ndo
adicionar mais agua depois do produto estar a ga-
nhar presa.

ISTRUGOES DE APLICAGAO

APLICAGAO POR BOMBA:

Em pavimentos de maiores dimensdes, é recomen-
davel aplicar Bostik SL C910 XPRESS com uma bomba
adequada para autonivelantes. Este sistema permi-
te aplicagbes até 200m? / hora (a 5 mm espessura)
ou 300m? / hora (\a 3 mm espessura). Deve ter-se o
cuidado de realizar durante o bombeamento testes
periodicos de fluidez do autonivelante a partir da ex-
tremidade da mangueira. Os resultados dos testes de
fluidez devem estar entre 130 e 140 mm ao utilizar um
tubo de ensaio de fluxo conforme a norma EN 12706.
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APLICAQI\O MANUAL:

Espalhar com a ajuda de uma espatula ou talocha dentada,
de modo a assegurar a espessura pretendida. Em seguida,
passar um rolo de picos nas duas diregdes para eliminar o
ar ocluido e conferir um aspeto uniforme.

Evitar todas as fontes de calor, exposi¢cdo aos raios
solares ou correntes de ar nas horas seguintes a
aplicagao do autonivelante.

Para aplicagdes de espessuras superiores a 5mm
é recomendavel a aplicagdo da FITA PERIMETRAL

SEPARADORA AUTOADESIVA ref2 30601035.

RENDIMENTO

1.6 kg/mm/m?

VALIDADE E ARMAZENAGEM

Validade de 6 meses apds data de fabrico, na emba-
lagem original fechada, armazenada em local seco, a
uma temperatura compreendida entre +10°C e +30°C,
ao abrigo do gelo, humidade, condensagao, orvalho e
luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima
de uma palete ou outra plataforma que evite o con-
tacto direto com o pavimento.

Limpar todas as ferramentas e equipamento com
agua morna e sabdo, imediatamente apods a utilizagdo.

EMBALAGEM

Ref. EAN
30615458 3549212484699

Embalagem Un./Palete

saco 25Kg 48

Bostik Portugal

R. da Quintd, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

AVISO LEGAL

Estafichatécnica substitui todas as versdes anteriores.
A BOSTIK garante que o produto esta de acordo com
as respetivas especificagdes durante a vigéncia do
seu prazo de validade. As informagdes contidas neste
documento e em todas as nossas publicacbes sdo
baseadas no nosso conhecimento e experiéncia. A
BOSTIK ndo pode ser responsabilizada por quaisquer
erros, imprecisées ou erros editoriais que resultem
de mudangas tecnoldgicas ou I&D entre a data de
emissdo deste documento e a data em que o produto
foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer
alteragbes as formulagbes dos produtos. Antes de
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se
com as informagdes apresentadas neste documento
e/ou documentos relacionados. O produto deve ser
ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo a
aplicagéo e fins pretendidos. O método de aplicagao,
condigdes de armazenagem e transporte escapam
ao nosso controle direto e ndo sdo da nossa
responsabilidade. Todas as entregas estdo sujeitas
as nossas condicdes gerais de venda, disponiveis
mediante solicitagdo. As informacdes mencionadas
neste documento sdo meramente indicativas.

CONTACTO

+351 253 300 810

All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the

documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective

product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on

the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.



