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LK Vatzonslucka Preseal

BOSTIK PRO FOLIETATSKIKT MOT LK VATZONSLUCKA PRESEAL

FORBEREDELSER

Forarbete och appliceringen av BOSTIK Pro Folietatskikt sker enligt
BOSTIK monteringsanvisning for valt system se bostik.se, med tillagg for
anslutning mot LK Vatzonslucka Preseal som ska appliceras enligt nedan.

Montering av Vatzonslucka Preseal ska utforas enligt LK monteringsanvisning.
Obs! Kontrollera att skdpramen med den prefabricerade folieflansen &r hel
och att inga delar @r skadade.

Om sa ar fallet ska ramen bytas

Tatskikt ska anslutas till skapramens kant/flans med Bostik Foil Seal Grab.
Applicera Bostik Foil Seal Grab pa ramens prefabricerade folieflans och sla-
ta ut med en fintandad limspackel.

Materialatgéng: Foil Seal Grab ca. 10 Ipm (en 5 mm stréng)

Ovriga Folielimmer: Ska appliceras i mangder om 0,5-0,6 kg/m? beroende
pa produktval (se gallande monteringsanvisning)

Ovriga viggytor appliceras enligt monteringsanvisningen fér BOSTIK Pro
Folietatskikt med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal A+B eller Bostik Mem-
brane.

For mer information se géllande monteringsanvisning for

Bostik Pro Folietatskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim efter det att skarvar, rérge-
nomféringar osv. har applicerats och forseglats.

Badrummet kan kan tagas i bruk 7 dygn efter det att tatskiktet ar klart eller
3 dygn efter fogning.

PRODUKTER VERKTYG

Bostik Folie PRO
1,0 x 30 m=30m?
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BOSTIK Foil Seal Grab
290 ml

Bostik Foilseal A+B
Part A
PartB

BOSTIK Foiltac 1C
BOSTIK Membrane

Limspridare
. 52 mm
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