STIX P956 2K

2-KOMPONENTS PU-LIM AVSETT FOR INOM-
OCH UTOMHUSBRUK

v HOg skjuvstyrka
V' Fukt- och varmetaligt i E
v Kraftigtinitialt klibb T
v Hogtorrhalt Rig o A ]
v
Losningsmedelsfritt STIX P956 0 =
- =
VN
2-4 m?/L

STIX P956 2K ar ett 2-komponents losningsmedelsfritt SO e 8kg 2/l EElI0Z005I072
PU-lim med brett anvandningsomrade lampat for ytor dar
det stalls hoga krav pa hallfasthet och vattenfasthet pa den
hdrdade limfogen. Lamplig bade for bade inomhus- och Férg Blandning: gulaktig
utomhusbruk.Miljoanpassat med laga emissionsvarden, Komponent A: beige
uppfyller kravniva EC1. Komponent B: brun
Densitet 1,7 kg/liter (del A + del B)
Bindemedel Polyuretan med isocyanathardare
Monteringstid* 10 minuter
Lampar sig for limningar av de flesta byggmaterial. Speci- Oppentid* 45 min
ellt lampligt vid limning av gummigolv med slipad baksida Gangbar 12 timmar
pa utsatta golv i offentlig miljé. Fungerar dven for limningay ~ Hardningstid 24 timmar
ytbeldggningar av minigolfbanor och konstgrés. UmEiZgIne 24 L
Arbetsforhallanden Temperatur minst +15°C. Basta resultat
uppnas vid ca 202C och ca 60 % RF
Rekommenderade material: Lagringsbestandighet 12 méanader vid +10 till +20°C.
v Gummimaterial dver 3,5 mm, inomhus Skyddas mot frost.
och utomhus Miljo och hélsa Innehaller isocyanater - beakta AFS
pvC * Dessa varden ar uppmatta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt
Tra sugande underlag. Beroende pa underlag, temperatur ogh underlag kan dessa

vérden avvika fran ovan
Aluminium

Galvaniserat stal

Halvharda plattor

Sten- och cementbaserade material
Ytbelaggning for minigolfbanor
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APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Folj i forsta hand mattillverkarens anvisningar, nedan-
stdaende utgor endast kompletterande upplysningar for
sjalvalimningen.Underlagetskallvararent, plant, starkt, fritt
frandamm, smuts, limrester och gammal farg. Foreventuell
avjamning rekommenderas ett for dndamalet avpassat
Bostik Golvspackel. Vid limning mot betongunderlag far
fukthalteninte dverstiga de angivna maxvardenasomanges
i AMA Hus. For gummimaterial galler max 85% RF pa golv.
Lim, belaggningoch underlag bdor haen temperaturav minst
+15°C.

BRUKSANVISNING

Forpackningen for STIX P956 2K bestarav tvadelar. Denundre
deleninnehaller bas-komponenten.Dendvredeleninnehaller
hardaren. Mangderna i respektive del ar avpassade for
varandrasaattden fardigablandningen farratt proportioner.
Tillsatt hardaren till basen och blanda med en lagvarvig
borrmaskin med propellervisp tills fargen ar homogen.

APPLICERINGSMETOD

1. Appliceralimmet med en tandad spackelide mangder som
foreskrivs for respektive material. Limmet maste anvandas
inom 40 minuter efter blandning. 2. Lagg ner golvmaterialet
i limmet och pressa fast noga. Eventuellt limspill torkas
omedelbart bort. 3. Gnid fast golvmaterialet med lampligt
verktyg. Var extra noga vid fogar. Golvmaterial med stora
spanningar kan behdva belastas med sandsackar.

FORBRUKNING

400-1200 g/m?® beroende pa underlag och val av
appliceringsmetod;

A2 ca400-450 g/m?

B1ca500-750 g/m?

B2 ca1000-1200 g/m?

LAGRINGSTID

12 manader torrt, svalt ochiodppnad forpackning vid lagring
mellan +10°C och +20°C. Forvaras frostfritt.

Lacknaftainnanlimmettorkat. Torkatlimtasbortmekaniskt.

SAKERHET

Sakerhetsdatablad finns tillgangligt vid begaran. Ha
forpackningen eller etiketten till hands om du maste
uppsoka lakarvard. Forvaras oatkompligt for barn. Vid
kontakt medlimidgonenskoljomedelbart medvatten,
Tvatta med tval och vatten om lim kommit i kontakt
med huden. www.bostik.se

ANSVAR

De tekniska data viredovisar, liksom vara anvisningar och rekommenda-
tioner arsamtliga baserade pa en mangfald forsék och pa var erfarenhet.
Deédravseddaatthjalpaforbrukaren och fa bastamojligaresultat. Dafor-
brukarens forhallanden ligger utanfor var kontrollkan viejpataga oss na-
gotansvar forderesultat somdenne erhaller vid produktensanvandning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com

www.bostik.se
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