» smart adhesives

POLYRAG FRP

HIZLI PRIZLENEN ELYAF KATKILI KENDINDEN YAYILAN SAP (3-10 mm)

- Ustiin performans
- Yuksek mukavemet
- Hizli piz alir

POLYRAG FRP, cevre dostu katki maddeler, polimerler ve
sentetik elyaf lifleri ile takviye edilerek hazirlanmis, yliksek
dizeyde akiskan, 3 ile 10 mm arasindaki kalinliklar icin ve
sadece iceride kullanima gore formiilize edilmis, hizli bir
sekilde trafige acilmasi istenen mekanlar icin 6zellikle hizli
kuruyan 6zellikte, cimento esasli, bej renkli, kendiliginden
yayilan zemin tesviye sapidir.

- i¢ mekanlarda,

- PVC, LVT, monte hali, musamba, ahsap zeminler, seramik
karo, doseme boyalari gibi zemin kaplamalari Gzerinde
kullanima uygundur.

- Bir asinma yuzeyi olarak kullanilmamalidir, her zaman
bir dekorasyonla (resim, doseme, kaplama) birlikte
kullanilmalidir.

- Hazirlanmasi kolay ve karisima hazir bir malzemedir.
- Yuksek mekanik o6zelliklere sahiptir.

- Lifli ve esnektir.

- Pompalanabilir.

- Kendiliginden yayilir, zimparaya gerek yoktur.

- Hizli kuruma suresi, hizli toplama.

- Her tlrll zemin kaplamasi ile uyumludur.

- Boyanabilir.

-3 mm’den 10 mm’ye kadar kalinliklarda uygulanabilir.
- Yerden isitma sistemleri icin uygundur.

- Toz, kir, kalip yagi, cliruf, boya gibi benzeri yapismayi
engelleyici yabanci maddeler, ¢cimento, siva ve beton gibi
kalintilar ve atiklar uygulama ylizeyinden arindirilmalidir.
- Zayif yuzeyler gibi kendini tasiyamayacak zayiflikta olan alt
ylUzeyler veya yosun kalintilari ylizeyden temizlenmelidir.
- Tamir gerektiren zeminler, cukurlar ve bosluklar, sap
uygulamasindan 6nce 6zel tamir ve dolgu harglariile
doldurulmali ve tesviye edilmelidir.

- Mevcut zeminin nem orani %3 U ge¢cmemelidir.

- Normalve dizgin emicilige sahip, mineral esasli alt
zeminler Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya
daha 6nceden benzer malzemeler uygulanmis purtzsiiz
ylUzeyler Bostik MarmoPrim ile en az 24 saat 6ncesinden
astarlanmalidir.

- Kapi ve pencere esikleriile duvar - zemin birlesim
yerlerinde kése bandi (manset) kullanilarak ylksek
akiskanliga sahip olan tesviye harcinin disari sizmasi
onlenmelidir. Yuzey katkilari, siva tasiyicilar veya siva
iskeletli beton kullanilmasi durumlarinda ilgili Ureticilerin
tavsiyelerine uyulmaldir.

- Toz formdaki POLYRAG FRP kendinden yayilan sap, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sicakligindaki su ile dolu
bir kap icine bosaltilarak topaksiz bir karisim elde edilene
kadar dusuik devirli bir karistirici yardimiyla karistirilir.
Karisim siiresi min. 1 dk. olmalidir. islem sonunda elde edilen
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Renk Bej
Uygulanabilir kalinlik (mm) 3-10
Uygulama Suresi ~15 dakika
Trafige acilma slresi 2 saat
Kaplama oncesi bekleme suresi

Hali & Seramik 4 saat
PVC & LVT 6 saat
Parke & Linolyum & Boya 24 saat
Basin¢ mukavemeti (28 gun) (MPa) > 25 Mpa
Karisim suyu miktari ~6,0lt

(25 kg kuru harg icin)

Uygulama i¢cin ortam sicakligi +8°C ile +25°C arasi

Teknik bilgiler +23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava
nemi oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

harc 1 dakika dinlendirilip, tekrar 30 saniye. homojen hale
gelinceye kadar karistirilmalidir.

- Urtintin yogunluk miktari ve donma siiresi, eklenecek su
miktarina gore degisir.

- Karistirilan harg¢ 30 saniye olgunlasma suiiresi beklendikten
sonra uygulamaya hazirdir.

- Zemine dokilerek uygulamasi yapilan kendinden yayilan
sapl inceltmek icin Uzerine su katilmamalidir.

- Sap, bir 6lcme aleti ile olclilerek istenilen kalinliga
ulasincaya kadar yayilir / pompalanir.

- 1katta 1,5 mm.uygulanabilir.

- Daha sonra zemine yayilan sap uygun alet (kirpi) veya mala
yardimi ile bosluklarin giderilmesi icin yoklanir.

- Makina ile pompalama durumunda, yaklasik 40 Lt / dk.
pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa
makinalari ile durmadan calisan karistiricilar kullanilmalidir.
- Uygulama esnasinda sap kendi kendine ve hizli bir sekilde
yayilir, boylelikle genel olarak uygulama sonrasinda ek bir
yayma ve dizeltme isine gerek kalmaz.

- Surekli islak ve rutubete maruz kalan zeminlerde
uygulanmaz. Dis mekanlarda, ahsap doseme lizerinde ve
endustriyel alanlarda kullanilmasi tavsiye edilmez.

- Yerden isitmali sistemler lizerine sap uygulamasi yapilacak
ise uygulamaya baslamadan 48 saat once Isitma sistemi
kapatilmalidir.
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- Taze ylzeyler, ilk glinlerde dogrudan giines isigi, glclu
hava akimi, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri), yagmur ve
don gibi olumsuz hava etkilerine karsi korunmalidir.

- Uriiniin 8ngériilen ve istenilen uzun siireli performansinin
elde edilmesi icin, tim uygulamanin tamamlanmasindan
sonra, en kisa zamanda (uygulanan urunin kuruma siresine
bagli) isin amacina ve detayina uygun bir kaplama (seramik,
hall, pvc, parke vb...) ile yapilan uygulamanin koruma altina
alinmasi veya kaplanmasi gereklidir.

Karisim hala islak iken aletler su ile temizlenebilir.

Her 1 mm kalinlik icin yaklasik 1,5 kg / m>.

Sarfiyat miktarlari teorik degerler olup, uygulama 6ncesinde
sarfiyat kontrolli numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

25 kg'lik kraft torbada.

- Kuru harg¢ torbalari suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10°C ile +25°C arasindaki serin,
kuru ve nemden arindirilmis ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamis veya acilmis torbalar derhal kapatilmali ve ilk
etapta tiketilmelidir.

- Ust Uiste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama 6mru maksimum 9 aydir.

Genelinsaat yapim kurallari ve gluvenlik onlemleri geregince,
uygulama esnasinda, Guvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanimli
Risk (H) ve Onlem (P) kurallarina dikkat edilmelidir.
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Uyari: BOSTIK sadece Urlinun kalitesinden sorumlu olup; triiniin nerede ve/veya nasil kullanilacagina iliskin 6neriler disinda ve/veya hatali kullanilmasi durumunda sorumlu tutulamaz. Minferit haller icin islem
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanim olasiliklarinin coklugu ve Urinlerin kontrolimuz altinda olmayan depolama ve islem kosullari nedeniyle mimkun degildir. Gerekli hallerde kullanici kendi testlerini
yapmalidir. Yerel diizenlemeler nedeniyle Uriin performanslari Ulkeden Ulkeye farkliliklar gésterebilir. isbu teknik bilten, yenisi olusturulana kadar gegerlidir. Yenisinin yayinlanmasiyla bundan dnceki teknik
biltenlerin gegerliligi sona erer. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda Uriinlerde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. Urlinlerin givenligiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri iceren Uriine ait malzeme guvenlik
bilgi formuna (GBF) basvurulmalidir.
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