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Block H777 Aqua Blocker

Hibrit Su Yalitim Malzemesi

SU YALITIMI COZUMLERI

K? UV dayanimli
7 Kullanima hazir
SlUper elastik

Eski Adi : AquaBlocker

ACIKLAMA

solventsiz, su
katilmamis, bitim igermeyen, kuruduktan sonra
blzlisme ve ¢okme yapmayan ve DIN 18195’e gore
binalarda kullanima uygun olan bir su yalitim
malzemesidir.

Tamamen kirlendikten sonra, malzeme su gegirmez
olup, maksimum 5mm’ye kadar olan catlak
koprileme 6zelligine sahiptir. Ayrica, betona karsi
agresif olan dogal yeralti sularina karsi da
dayaniklidir.

OZELLIKLER

SMP teknolojisine goére Uretilen

, UV dayanikli olup, geleneksel kalin
uygulamali bitimld kaplamanin glvenilir catlak
ortme ve su gecirimsizlik performansi ile bitimlu
emulsiyon uygulamasinin kolayliginin bir bilesimidir.
Solvent, su ve bitim igermeyen

, +5° ila +35° arasindaki sicakliklarda hafif
nemli yilzeylere cok iyi yapismaktadir. Ozel Rulo
(kisa killi rulo) yardimiyla iki kez uygulanir.

, ilgili  kuruluslar
tarafindan, DIN 18195 4., 5. ve 6. Bolim’e gore,
mastikler igin Yapi Urlinleri A Listesi 2. Bdlim, 1.12
(abP) maddesi uyarinca 06/2006 tarihli sayida
“Prifgrundsatze fur Bauwerksabdichtungen mit
Flissigkunststoffen”e  (sivi plastik  kullanilan
yapilarda su gegirmez mastiklerin genel test
prosedurlerine) gore belgelendirilmistir.
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TEKNIiK VERILER
Renk Gri

Kat basina min. 1 mm
(2 kat uyg.)

Max. 5 mm (kuru
kat kalinligl 2,5

Uygulanabilir kalinlik (mm)

Catlak Onarma (Bostik
FlexMesh file destegi olmadan)

mm’de)
Kopmada Uzama (28 gtin, 23°C,

>O
50% bagil nem) % 700
Shore A (28 gun, 23 °C, 50%

o ~ 30

bagil nem)
ilk ve ikinci kat arasindaki o
kuruma sUresi (saat)
Tam kuruma siresi (saat) ~ 24

Uygulama igin ortam sicakligl +5°C ile +35°C arasi

Uygulama sirasinda trin

N +15°C ile +25°C arasi
sicaklig

Sertlesen kaplamanin dayanimi  -25°C ile +80°C arasi

Teknik bilgiler, +23°C hava sicakligina ve 50% rélatif hava
nemi oranina gére elde edilen yaklasik verilerdir.
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UYGULAMA ALANLARI

Uygulama alani - Binalarin su gecirimsizligi: DIN
18195 standardina gére, bodrum katlari, yeraltinda
béliumleri bulunmayan yapilar, temeller, zemin
plakalari, baglanti yerleri, baca kovanlari gibi
toprakla temas eden yapi elemanlarinin zemin
nemine, durgun suya, basingsiz suya ve birikmis
sizinti sularina karsi uzun slreli korunmasi igin
kullanilmaktadir.

Dikey yiizeyler: Tiksotropik

, harg, beton ve gegirimsiz betondan
yapilma bodrum kat istinat duvarlari gibi dikey
ylzeylerin yalitim iglemleri igin kullanilir.

Yatay yiizeyler: Temeller ve zemin plakalari gibi
yatay ylzeylerin yalitilmasina ilaveten, ticari
alanlarda buhar sizdirmazlik Grini olarak, balkon
ve teraslarda sap altinda uygulanarak seramik ve
zemin kaplamasi ile kombine kullanilir. Bu drin
ayrica, ticari enduUstriyel alanlarda oturma ve
genlesme derzlerinin  doldurulmasi igin de
uygundur.

Prefabrik beton kisimlar:

, ilgili kuruluslar tarafindan, Yapi Uriinleri
A Listesi, 2. B6lum, madde 1.4 (abP)’ye gore, su
gegirmeye kargi ylksek dayanimli betondan
yapilmis olan disaridan, serit seklinde kullanima
uygun sizdirmazlik Grdnd olarak, basingl ve
basingsiz su ile zemin nemine karsi kullanilmak
Uzere belgelendirilmistir.

Yiuzeyler: Harg (DIN 1035 1. Kisim, B&lum 1-11'e
gore), gézenekli beton/bloklar, kireg-
kumtasi/bloklar, prefabrik beton kisimlar ve su
gegirmez beton. YlUzeyin hazirlanmasi: Mineral
ylzey sert, saglam ve diz olmal;; ylzeyde
gakillarin olusturdugu cikintilar, oyuklar ya da
agilmis catlaklar veya gizikler bulunmamalidir.
Kaplanacak olan ylzeyde, yag, kalip yag), toz
kalintilari, clruflu tabakalar ve diger ayirici
katmanlar olmamalidir.  Hargli  ylUzeylerdeki
derzler iyice doldurulmali, kenarlar ve dolgular
(en az 4cm uzunlugunda) yuvarlatilmalidir. Bazi
yerleri agilmis olan ve Uzerinde oyuklar bulunan
dlizensiz hargli ylzeylerle birlikte ufalanan
kisimlar ve kusurlu yerler bu amag igin 6zel olarak
Uretilmis Bostik tamir harglari ile uygulanmadan
once doldurulmali ve diuzlestirilmelidir.
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Sizdirmazlik islemlerine baslamadan en az 24
saat 6nce, polimer takviyeli Bostik tamir harglari
kullanarak duvarda/taban bdlgede girintiler aginiz.
Negatif basing altindaki yeralti suyuna karsi, su
gegirmez Bostik Block C301 CemenTech Duo
kullanarak, dis duvarin Uzerine beton temel
altligin 6n kenarindan 30cm yukseklige kadar iki
kat ylzey sizdirmazlik UrGninl ara vermeden
uygulayin. Astar gerektirmeksizin hafif nemli
ylzeylerin UGzerine uygulanabilmektedir. Duragan
sudan kagininiz.

UYGULAMA

® Yap! bélimlerinin ya da ortamin sicakligl
+5°C’nin altindaysa
ile islem yapmayiniz. Kullanima hazir bir
Urindidr ve ambalajindan gikarilip dogrudan
kullanilabilir. Ozel Rulo (kisa killi rulo)
kullanilarak diz bir sekilde ve ara vermeden iki
kat uygulanmalidir. ikinci kati uygulamadan
once ilk katin kurumasini bekleyin. Ortam
sicakligi ile ylzeyin sicakligl +5°C ile +35°C
arasinda olmalidir. Bostik FlexMesh file
destegini tim ylzeyin lGzerine yetecek sekilde
uygulanan ilk kata bastirin.

insaat derzlerinin sizdirmazligi igin

kullanima uygun degildir. Uygulama sirasinda
malzemenin sicakligl +15°C ile +25°C arasinda
olmalidir.

©  SONRAKiI ASAMALAR iCiN FAYDALI BiLGILER:
Diger calismalara gegmeden 6nce, Urinin tamamen
(+20°C’de / %50 bagil nemde yaklasik 24 saat)
kurumasini bekleyin. Urtin tam ylikleme kapasitesine
ulastiginda, uygun koruyucu, drenaj ya da
sizdirmazlik plakalari kullanarak DIN 18195’e uygun
bicimde korunmalidir. Bu agsamada tek nokta ve
linear yuk konsantrasyonlarindan kaginilmalidir.
Plakalar kullanarak
sabitlenebilir.

® Uygulama alani - Gati sizdirmazlig::

Baca baglanti yerlerinin, ayri gati isikliklarinin, diiz
gatilardaki kenar ve kdse yerlerinin, yagmur suyu
oluklarinin, gati baglanti yerlerinin tamir ve
sizdirmazlik iglerinde ve yatay ylzeylerde kullanilir.

UYGULAMA

® Kiigiik alanlarin tamiri:

Ornegin, kiiglik ylizey tamirleri, bahge barakalarinin
kUglk catilari Gzerindeki maksimum 1mm
genislikteki gatlaklar ile mevcut gati sizdirmazlik
malzemesinin kismi hasarlarini ve daha 6nce
belirtilen uygulamalari kapsamaktadir.
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Yizey saglam olmali, yik tasima kabiliyeti bulunmali
ve ayrilmis tabakalar barindirmamalidir. Genelde cati
bélgesinde bulunan, eskimis, siki bir sekilde
yerlestirilmis, arduvaz tasli bitumld plakalar/ gakil
taslariyla kaplanmis bitimli plakalar, eskimis PVC
plakalari, beton ve ahsap gibi genellikle catida
gorilen ylzeyler ile tamir
edilebilir. PIB-/EPDM-plakalarinin lzerine
yapismasini test etmek igin uygulama 6ncesinde
yapisma testi yapmaniz tavsiye edilir. Eski, gevsek
plakalari tamamen gikarin. Urtin iki kat uyguladiktan
sonra minimum 2mm kalinliginda olusan tabakayi
muhafaza edin. Nemli ylzeyler (negatif taraftan
nifus eden nemden de kaynaklanmaktadir)
kabarciklara neden olabilir.

®  Beton ylizeylerin yiizey restorasyonu:
Mineral ylzey sert, saglam ve diz olmali; ylzeyde
gakillarin olusturdugu cikintilar, oyuklar ya da
agilmis gatlaklar veya gizikler bulunmamalidir.
Kaplanacak olan ylizeyde, yag, kalip yag, toz
kalintilari, cUruflu tabakalar ve diger ayirici
katmanlar olmamalidir. Ufalanan kisimlar ve kusurlu
yerler Bostik tamir harglari ile uygulanmadan 6nce
doldurulup dizeltilmeli. Kuru betonun
gdzeneklerinin, astar kati gérevi géren Bostik
Renogrund PU ile doldurulmasi tavsiye edilir.
uygulanmadan 6nce astar
tamamen kuru olmalidir (+20°C’de / %50 bagil hava
neminde yaklasik 8 saat). Astarlamadan sonra, 36
saat icinde ilk kat uygulanir. ilk kat tGzerinde
ylUrinebilecek hale geldigi zaman ikinci kat
uygulanabilir. Minimum kat kalinligi 2 mm olmalidir.
Yizey 25 m2’den bilylkse, Bostik FlexMesh file
destegini, ters donmis kenarlar ve baglanti yerleri
de dahil olmak UGzere ilk katin igine yedirerek tim
ylzeye uygulayin. Kat kalinligi en az 2,5 mm
olmalidir (file dahil).
kabarciklara neden olabilir.

9 Eski ylizeylerin ylizey restorasyonu:
Yizey sert, saglam olmali ve ayirici katmanlar
barindirmamalidir. Temizlendikten sonra, arduvaz
tasli veya cakil tagl barindiran eskimis, siki bir
sekilde yerlestirilmis bitim plakalar gibi genelde
gatida gorulen yuzeyler ve eskitilmis PVC plakalari
ile tamir edilebilir. Bostik
P510 Renogrund astarin kuru ylizeye uygulanmasi
tavsiye edilir. Urlin uygulanmadan énce astar
kirlenmelidir (+20°C’de / %50 bagil hava neminde
yaklasik 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat iginde
ilk kat uygulanir. Bostik FlexMesh file destegini, ters
ddénmis kenarlar ve baglanti yerleri de dahil olmak
Gzere ilk katin igine yedirerek tUm ylzeye uygulayin.
ilk kat Gzerinde yurinebilecek hale geldigi zaman
ikinci kat uygulanabilir. Kat kalinligi en az 2,5 mm
olmalidir (file dahil). Bu yontem kullanilarak 4 mm
genisligindeki catlaklar onarilabilir.
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Zimparalanmis bitimld plakalari onarmak igin,
ince bir kat daha uygulanmasi gerekmektedir. Bu
kat cakil taglariyla tamamen kaplanmalidir.

@ Garajlar ve otoparklarin yeniden
diizenlenmesi:

Uygun ylzeyler OSB plakalar, ekli kaplamalar ve
arduvaz tasli bitimld plakalar/cakil tagiyla
kaplanmig bitimlu plakalardir. Yizey sert, saglam
olmali ve ayirici katmanlar barindirmamalidir.
Bostik Renogrund PU astarin kuru ylizeye
uygulanmasi tavsiye edilir.

uygulanmadan 6nce astar kirlenmelidir
(+20°C’de / %50 bagil hava neminde yaklasik 8
saat). Astarlamadan sonra, 36 saat iginde ilk kat
uygulanir. ilk kat Gizerinde yiurtnebilecek hale
geldigi zaman ikinci kat uygulanabilir. Arduvaz
tasli bitumld plakalarin/gakil tasiyla kaplanmis
bitimld plakalarin Ust Uste gelen kisimlari
minimum 2 mm kat kalinligi muhafaza edilerek
astarlanmalidir. OSB plakalar ve zivana kinisli
cilasiz kaplamalar s6z konusuysa, Bostik
FlexMesh file destegini, ters ddnmus kenarlar ve
baglanti yerleri de dahil olmak Utzere ilk katin
icine yedirerek tim ylzeye uygulayin. Kat kalinligi
en az 2,5mm olmalidir (file dahil). Arduvaz tasli
bitimld plakalari onarmak igin, ince bir kat daha

uygulanmasi

gerekmektedir. Bu kat cakil taglariyla tamamen
kaplanmalidir.

UYGULAMA DETAYLARI

Yap! bélimlerinin ya da ortamin sicakligl +5°C’nin
altindaysa ile islem
yapmayiniz. Kullanima hazir bir Grindir ve
ambalajindan gikarilip dogrudan kullanilabilir. Ozel
rulo (kisa killi velor rulo) kullanilarak
uygulanmalidir.

©  Makine ile uygulama:
Bostik puskdrtme
makinasi ile kullanima uygundur. Makinali kullanim
i(%‘in Bostik Teknik Servisine danisiniz.

Temizleme:
Kirlenmis mekanik kalintilari spatula ya da
benzeri bir gerecle cikariniz.

9 Notlar:

Bitimld ylzeyler ’In
rengini degistirebilir. Bu renk degisimi teknik bir
kusur degildir. Nemli ylzeyler ¢ati bolgesinde
kabarciklara neden olabilir. Sayet minimum kat
kalinligi muhafaza edilmezse, catlaklar ve yapisal
kusurlar meydana gelebilir.
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Mastik uygulanmis ylzeyler ile
arasindaki gegislere, akigkanlastiricilara,
negatif etkilesimlere ve kopmalara dikkat ediniz.
ile restore edilmis
ylUzeyler Uzerinde yalnizca bakim amagli
yuraydnitz.

SARFiYAT

1 mm basina kat kalinligi igin yaklasik 1,5 kg/m?
Sarfiyat miktarlar teorik degerler olup, uygulama
Oncesinde sarfiyat kontrolli numune uygulamasi
yapilmasini tavsiye ederiz.

AMBALAJ

© 4 kg teneke kutu,
© 14 kg plastik kova (igerisinde 2 adet
aluminyum folyo)

® Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
korunmalidir.

® Ahsap paletler Gzerinde, +10°C ile +25°C
arasindaki serin, kuru ve nemden arindirilmis
ortamda muhafaza edilmelidir.

® Patlamis veya agilmis ambalajlar derhal
kapatilmali ve ilk etapta tiuketilmelidir.

g Ust Uste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina
uyulmasi kaydiyla depolama émrid maksimum 18
aydir.

GUVENLIK ONLEMLERI

Genel ingaat yapim kurallari ve givenlik
Onlemleri geregince, uygulama esnasinda,
Guvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanimli
Risk (H) ve Onlem (P) kurallarina dikkat
edilmelidir.

URUN KODU AMBALAJ PALET
153011001 14 kg kova 30 Adet
153011002 1 kg teneke 600 Adet
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SMPTECHNOLOGY

Burada verilen bilgiler ve ©&neriler yalnizca Bostik arastirmalarina
dayanmaktadir ve dogrulugu garanti edilmemektedir. Uriiniin performansi,
raf édmri ve uygulama 6zellikleri, Urinin uygulanacagi malzeme tird,
Grdnin depolandigr veya uygulandigr ortam ve uygulama igin kullanilan
ekipman dahil olmak Uzere birgok degiskene baglidir. Bu degiskenlerin
herhangi birindeki degisiklikler, Urinin performansini etkileyebilir. Urini
kullanmadan énce, drinin kullanim amacina uygunlugunu, kullanim
anindaki kosullar altinda test etmek alicinin ylukimliligdindedir. Bostik,
driinin herhangi bir 6zel uygulama igin uygunlugunu garanti etmez. Uriin,
satis sirasinda Urlnle birlikte gelen Bostik Satis Hikim ve Kosullarina
g6re satilmaktadir. Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin
bulunmadigini ima edecek veya herhangi bir patentin kapsadigi herhangi
bir bulusu, patent sahibinin yetkisi olmadan uygulamak Uzere izin, tesvik
veya tavsiye teskil edecek sekilde yorumlanamaz.

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.S$.
Mecidiyekéy Mh. Oguz Sk. RénesansBiz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Sisli, istanbul

E-mail: info.tr@bostik.com

an Arkema company

www.bostik.com

BOSTIK MUSTERI HATTI

44410 99
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