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Dickbeschichtung 2K+

TECHNISCHES MERKBLATT

- faserarmiert

- losemittelfrei

- flexibel

- rissuberbrickend

- wasserdicht

- druckfest

- nach DIN 15814 CB2 W2A C2A, werksseitig gepruft
- gemaf DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W3-E, W4-E

- frost- und tausalzbestandig

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dickbeschichtung 2K+ ist eine losemittelfreie, gebrauchsfer-
tige, leicht zu verarbeitende Dickbeschichtung auf Basis ein-
er faserarmierten kunststoffverglteten Bitumendickbes-
chichtung (PMBC) zur erdberihrten Bauwerksabdichtung
Gepruft nach DIN EN 15814 und einsetzbar geman DIN 18533.
Sie hat eine gute Haftung auf trockenen und leicht feuchten
Untergrinden.

Im durchgetrockneten Zustandist die Dickbeschichtung flex-
ibel, rissuberbrickend, wasserundurchlassig und bestandig
gegen naturlich im Erdreich vorkommendes, betonaggres-
sives Wasser.

Sie Schutzt erdberuhrte Bauteile gemanR DIN 18533 Teil 3, dau-
erhaft im Anwendungsbereich W1.1-E (Bodenfeuchte und
nicht druckendes Wasser bei Bodenplatten und erdberuhrten
Wanden), W1.2-E (Bodenfeuchte und nichtdrlickendes Wass-
er bei Bodenplatten und erdberuhrten Wanden mit Dranung),
W3-E (Nicht drickendes Wasser auf erduberschutteten Deck-
en) und WA4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am
Wandsockel).

Fur den Anwendungsbereich W2.1-E (MaBige Einwirkung von
drickendem Wasser < 3 m Eintauchtiefe) greifen Sie auf un-
ser Produkt Dickbeschichtung 2K Light zu.

ANWENDUNGSBEREICHE

Dickbeschichtung 2K+ ist eine Bauwerksabdichtung zum
Schutz erdberlhrter Bauteile an senkrechten und auf waa-
gerechten Flachen wie Keller, Tiefgaragen, Fundamenten,
Stut-
zwande, Balkone und Terrassen vor Feuchtigkeit. Weiterhin

Bodenplatten, Anschlussen, Rohrdurchfuhrungen,
als Fixierung von Schutz-, Dran-und Dammplatten im Perim-
eterbereich einsetzbar.

Dickbeschichtung 2K+ ist geeignet fur mineralische Unter-
grunde wie z.B. Sperrputz, Beton, Putz, Estrich, Ziegelmauer-

werk, Kalksandsteinmauerwerk, Porenbetonmauerwerk,
Hohlblockmauerwerk. Dickbeschichtung 2K+ ist nicht zur Ab-
dichtung von Flachdachern und Behdaltern geeignet. Die Ab-
dichtung muss auf der dem Wasser zugekehrten Seite
erfolgen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss ausreichend trocken, fest, tragfahig,
sauber und ebenso weitgehend frei von Kiesnestern, Lunkern,
klaffenden Rissen oder Graten sein. Die zu beschichtenden
Flichen dirfen keine Reste von Ol, Schaldl, Fett, Staub oder
anderen Trennschichten aufweisen.

Mauerwerksflachen mussen bundig verfugt werden, Kanten
und Kehlen (Schenkellange mindestens 4 cm) sind zu runden.
Hohlkehlen im Wand-/Sohlenbereich sind mindestens 24
Stunden vor Beginn der Abdichtungsarbeiten mit Sperrmaor-
tel auszubilden. Wir empfehlen, von der Vorderkante der Be-
tonsohle bis ca. 30 cm hoch an den Umfassungswanden eine
Beschichtung aus Dichtungsschlamme Flex Schlamme K11
grau aufzubringen, damit wahrend der Bauphase durch even-
tuell negativ (ruckseitig) einwirkende Feuchtigkeit auf das
Mauerwerk keine Haftungsverlust duch ,Abdrucken*
entsteht.

Dickbeschichtung 2K+ kann auch auf leicht feuchtem Unter-
grund verarbeitet werden, nasse Stellen oder stehendes Was-
ser mussen entfernt werden. Die Trocknungszeit verlangert
sich dadurch. Dickbeschcihtung 2K+ darf nicht auf Flachen
verarbeitet werden, die standig nass sind, da eine Durchtrock-
nung an diesen Stellen nicht gegeben ist.

Auf saugenden Untergrunden ist als Haftvermittler (Grundi-
erung) einVoranstrich, hergestellt aus Dickbeschichtung 2K+,
verdinnt mit 6 Teilen Wasser, oder hergestellt aus dem Bos-
tik K100 1:1 mit Wasser verdunnt, aufzutragen.

Nach dem Antrocknen der Grundierung (ca. 2 Stunden je nach
Umgebungsbedingungen) ist die Beschichtung aufzutragen.



Bei Betonkellern ist als erste Schicht eine Kratzspachtelung
mit Dickbeschichtung 2K+ aufzubringen, um eine Blasenbil-
dung zuvermeiden. Alte Bitumenanstriche erfordern eine be-
sondere Vorgehensweise (Bautechnik, Tel. 04 91/ 912 42 16).
Die DIN 18195 2017, Begriffe, Beiblatt sowie die DIN 1053 fur
Mauerwerksausflihrungen sind zu beachten.

Die Untergrundvorbereitung ist grundsatzlich geman DIN
18533 Teil 3 vorzunehmen.

VERARBEITUNG

Um die Dickbeschichtung 2K+ zu verarbeiten werden zu-
nachst die Komponenten A+B im vorgegebenen Mis-
chungsverhaltnis mit einem geeigneten RUhrwerk mind. 3 Mi-
nutenzueinerhomogenen, klumpenfreien Masse angemischt.
Der Auftrag erfolgt mit Glattkelle, Traufel oder geeigneter
Spritztechnik in erforderlicher Schichtstarke.

Derzweite Auftrag kann erfolgen, sobald die erste Schicht so-
weit getrocknet ist, dass sie nicht mehr beschadigt werden
kann.

Die geforderte Trockenschichtdicke darf an keiner Stelle un-
terschritten werden. Die geforderte Nassschichtdicke darfan
keiner Stelle um mehrals 100% Uberschritten werden. Bei Ar-
beitsunterbrechungen muss die PMBC auf “Nullausgezogen”
werden und darf nicht an der Gebaudeecke enden.

VERBRAUCH

MINDEST- MINDEST-

BEANSPRUCHUNG/ VERBRAUCH

CA. KG/M?

SCHICHTDICKE  SCHICHTDICKE

LASTFALL

NASS TROCKEN

W1-E
Bodenfeuchte und
nichtdrickendes
Wasser

417 mm 3mm 4,58

W3-E
Nicht drickendes
Wasser auf erdlber-
schitteten Decken

5,56 mm 4mm 6,1

W4-E
Spritzwasser &
Bodenfeuchte am
Wandsockel

417 mm 3mm 4,58

Kreuzspachtelung 1-2

Verklebung von
Damm- und 1-2

Drainageplatten

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Eine separate fachgerechte Egalisierung
des Untergrundes z. B. durch eine Kratzspachtelung wird vorausgesetzt. Nach DIN 18533 Teil 3 ist
ein Schichtdickenzuschlag von mindestens 25 % der Mindesttrockenschichtdicke hinzuzuflgen.

PRUFUNG

Die Nassschichtdicke ist nach DIN 18533-3 zu kontrollieren.
Die Schichtdickenkontrolle erfolgt durch Messungen der Nas-
sschichtdicken nach DIN 18195 Beiblatt 2. Sie muss gemaf DIN
18533 Teil 3 an mindestens 20 Messungen je Ausfuhrungsob-
jekt bzw. mindestens 20 Messungen je 100 m?® erfolgen.

Zur Prufung der Durchtrocknung und Haftung der aufget-
ragenen PMBC-Abdichtungist die PMBC in Teilbereichen Uber
den15cm-Anschlussbereich weiter zu fUhren. In diesen Bere-
ichen ist die Durchtrocknung und Haftung zerstorend zu

prufen. Das Ergebnis dieser Uberpriifung ist zu dokumen-
tieren.

Die Ergebnisse der Schichtdicken-und Durchtrocknungskon-
trollen mussen gemal DIN 18533 Teil 3 in einem Ausflihrung-
sprotokoll dokumentiert werden.

EINBETTEN VON ARMIERUNGSGEWEBE 100
Inrissgefahrdeten Bereichen, wie unregelmafigem Mauerw-
erk, offenen, nicht vermortelten Sto3fugen, im Hohlkehlen-
bereich und bei Mauerwerk aus grof3formatigen Steinen sow-
ie bei hohen Beanspruchungen, ist Armierungsgewebe 100 als
Verstarkung in die erste Schicht Dickbeschichtung 2K+
einzuarbeiten

HINWEISE FUR FOLGEARBEITEN

Dickbeschichtung 2K+ muss vor nachfolgenden Arbeiten vol-
lstandig durchgetrocknet sein. Erst dann ist die endgultige
abdichtende Wirkung und die mechanische Festigkeit erre-
icht, die beispielweise zum Anfullen notwendig ist. Die Abdi-
chtung ist mit Schutz-, Dranplatten o. a. zu schltzen, wobei
punkt- und linienformige Lasten vermieden werden
mussen.

Bevor weitere Produkte auf die Dickbeschichtung aufge-
bracht werden, ist ein Vertraglichkeitstest durchzufuhren.
Eine Wasserbelastung von der Untergrundseite (Negativein-
wirkung) muss auch nach der Durchtrocknung vermieden
werden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERATE

Werkzeug und verschmutzte Stellen sind sofort nach Ge-
brauch mit Wasser zu reinigen. Ausgetrocknete Ruckstande
mit Epoxan Reiniger entfernen.

ARBEITSSCHUTZ
Enthalta,a’,a”-Trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trieth-
anol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Geeignete
Schutzhandschuhe tragen.

LAGERUNG

KUhl und trocken lagern. Frostempfindlich. Originalverpackt
ca. 12 Monate haltbar.

GISCODE
GISCODE BBP 10
GISCODE ZP 1 (Pulverkomponente)

LIEFERFORM
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0432 EN 15814:2011+A2:2014

2K Dickbeschichtung zur Abdichtung erdberlhrter Bauteile
2-part thick coating for the waterproofing of structures below ground
Revétement épais a 2 composants pour l'étanchéité des structures enterrées
2-componenten dikke deklag voor het afdichten van ondergrondse bouwwerken
EN 15814:2011+A2:2014: PMB - CB2 W2A C2A

Brandverhalten
Reaction-to-fire

. Klasse £
Réaction au feu
Brandklasse
Risstberbriickungsfahigkeit
Crack bridging abilit
9ing abllity Klasse CB2

Efficacité de bouchage des fissures
Scheuroverbrugging

Bestandigkeit gegen Wasser
Water resistance Keine Verfarbung
Résistance a l'eau des Wassers

Bestendigheid tegen water

Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen
Flexibility at low temperatures
Flexibilité en cas de températures basses
Buigzaamheid bij lage temperaturen

Keine Risse

MaBhaltigkeit bei hohen Temperaturen
Dimensional stability at high temperatures
Stabilité en cas de températures élevées
Maatvastheid bij hoge temperaturen

Kein abrutschen
oder Ablaufen

Wasserdichtheit
Watertightness
Etanchéité a l'eau
Waterdichtheid

Klasse W2A

Druckfestigkeit
Pressure resistance
Résistance a la pression
Druksterkte

Klasse C2A

Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens

Durability of watertightness Fulfilled and fire behaviou

Durabilité de I'étanchéité a l'eau satisfaisante et du comportement au feu
Duurzaamheid van de waterdichtheid Voldoende en de brandreactie

erfillt

EN
15814

EN
18533

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine
Gewihrleistung fiir das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall konnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmagli-
chkeiten und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte
nicht tibernehmen. Eigenversuche durchfiihren. Leichte Verfarbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung méglich.
Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Fir die absolute Farbtreue wird keine Ga-
rantie tibernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmannischer Be-
ratungsdienst steht Ihnen zur Verfiigung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle friiheren Ausgaben ungiltig. Ausgabe: 09/19
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ANGABEN UND DATEN
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faserarmierte

Basis K ) .
Bitumendickbeschichtung (PMBC)

Dichte ca. 1,10 kg/L

Materialschwund* 28 %

Verarbeitungszeit*

ca.1-2Stunden

Verarbeitungstemperatur

+5°Cbis+30°C
Luft- und Bauteiltemperatur

Durchtrocknung/ Belastbarkeit*

Mindestens 2-3 Tage
je nach Umgebungsbedingungen

Regenfestigkeit*

ca.5Stunden nach DIN 52461, B

Brandverhalten

Baustoffklasse E ,normal
entflammbar” nach DIN EN 13501-1

RissUberbrtckend

> 2,0 mm, bei Trockenschichtstarke
>3,0 mm (CB2)

Wasserdichtheit

0,075 N/mm? bei Trockenschichtstarke
mit Einlage = 4,0 mm (W2A)

Druckfestigkeit

0,30 MN/m? bei Trockenschichtstarke
mit Einlage 2 4,0 mm (W2A)

*Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kdnnen diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahl-

en beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

**Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Papierfabrikstrae 1- A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 72 42 530 -10 - Fax: +43 (0) 72 42 530 - 12

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de

90010514



