BESTANDIGKEITSLISTE

Chemikalien Bestindigkeit
Ameisenséure 1 % +
Ameisensiure 3 % (+)
Essigsdure 3% +
Essigsdure 5% (+)

Essigsdure 10% -
Milchsdure 5% -
Phosphorséure 10% +
Phosphorsédure 40% +
Salpetersdure 10% +
Salpetersdure 40% -

Salzsaure 10% +
Salzsaure 20% +
Salzsédure 37% (+)3
Schwefelsaure 50% + 2
Schwefelsdure 70% (+)3
Weinsaure 10% + 1
Zitronensaure 10% +
Calciumhydroxidlosung geséttigt +
KOH 30% +
KOH 50% +
70°C +
Zuckerlésung 20% +
Harnstofflosung 32% +
Chlorwasser empf. Max Dosierung +
DanKlorix unverdiinnt

(< 5% chlorhaltiges Bleichmittel) + 2
Bref Power unverdiinnt

(<5% nichtionische Tenside und Phosphate) +
Sidolin unverdiinnt

(<5% anionische Tenside und Alkohol) +
Desinfektionsmittel

(63% Ethanol) +
Motordl +

ig, bei vorii

Chemikalien

Ethanol rein

Ethanol 50%

Witty Pool Turbo A unverdiinnt

Witty Pool Gelb RS unverdiinnt

Witty Pool Rot unverdiinnt

Entkalker unverdiinnt (enth. Sulfamidsaure)
Bodenreiniger unverdiinnt

(<5% nicht ionische Tenside)

Shampoo unverdinnt

Olivenél

Benzin

Rotwein

Bier

Cola

Orangensaft

Ammoniak 35%

Glycerin

RME (Biodiesel)

Diesel

Salzwasser, gesattigt

Monoethylenglykol

Diethylenglykol

Triethylenglykol

Silikonél

Aluminiumsulfat, gesattigt
Natriumsulfat, geséttigt

Glukosesirup

Weichmacher (Alkansulfonsaurephenylester)
Weichmacher (Benzoatester)
Weichmacher (Cyclohexandicarbonséure-
diisononylester)

Wasserstoffperoxid 10%
Wasserstoffperoxid 5%

Betonaggressive Wasser gemaB DIN 4030

bestindig, bei Dauereinwirkung von 4 Wochen keine Zerstérung der Fugen

Bestandigkeit

Chemikalien Bestindigkeit
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Mégliche Verinderungen:

*)

nicht bestindig, nach relativ kurzer Einwirkzeit,
d. h. innerhalb von 24 Stunden, erfolgt Schidigung der Fugenmasse

1
2
3

raue Oberfliche
Farbverdnderung bei lingerer Einwirkzeit méglich
Farbveranderung bei langerer Einwirkzeit moglich

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten.
Eine Gewihrleistung fiir das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kénnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Ver-
wendungsmaglichkeiten und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingun-
gen unserer Produkte nicht Gbernehmen. Eigenversuche durchfiihren. Leichte Verfarbungen bei Dichtstoffen un-
ter UV-Einstrahlung maglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Fiir die
absolute Farbtreue wird keine Garantie ibernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser
technischer und kaufmannischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfigung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle friiheren Ausgaben ungiiltig. Ausgabe: 02.25
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