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Prlifbericht

t. Gegenstand des Prtifberlchtes

Pr[ifungdermikrobiellenV chsalbarkeitdeseingereichtenUntersuchungsmaterials
gemdB DIN EN ISO 846.

2. Auftraggeber Bostik Findley GmbH

lndustriestraBe 3 - 7

93829 Borgholzhausen

3. Auftragnehmer Institut frir Lufthygiene

KluckstraBe 35
10785 Berlin

4. Untersuchungsmaterial Bostik 2?50 H$:

Priifnr.: BM O6/tl+5 Abmessung: 159 mr# x 2 mm

' 
nach schriftlichen Angaben des Auft gebers

Ausarg8welse dad dieser Bsricht ohne sohriftliche Genehmigung des lnstituts llir Lulthygiene nicht verv'nlfAlllgil we
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8. Durohfiihrung

Die Fruftmg der Best&ndigkeit der Frobe gegenilber: Pilzen und Bakterien erfolgte gemdB

DIN EN ISO 846,,Bestirnmung der Einwirkung von lrlikroorganismen auf Kunststoffe", Ver-

fahren A und C, dursh visuetle Beurteilung"

Bestimmt wurde, ob sich das untersuchte Material unter den gegebenen PrUfbedingungen

gegsnrib€r hffikroorganismefi inert verhAlt oder sb es Pilzen {Verfahren A} bzw. Bakterien

(Verfafuen Q,) alE Nhf'rrstoflfquelle dienen kann.

Verfahien A (WiderstandsfAhiqkeit ggqenUber Pilzen)::

Die Prt-ifkorper wurden elnzeln auf ein kohlenstofffreies mineralsalzhaltiges Niihrrnedium

gelegt und mit einer Sporensuspension lolgender Prul'pilze besprUht:

,Aspergillus nlger ATCC 62i'5

Penicillium funicwlosum CMI 1 1 4933

Faecilo es variotiiATCC; 18502

Glioctadium virens ATCC s{i45

Chae globosumATCC 6205

Jede Priifung wurde mit 10 Parallelen durchgef0hrt.

AnschlieBend wurden die Prufkorper 4 Wochen lanlg bei 2411'C und einer relativen Luft-

feuchte > 95% inkubiert. Nach 2 und 4 Wochsn wurden die Prffk6roer auf Pilzwachstum hin

visuell (mit bloBem Auge sowie unter Venrvendung eines Stereomikroskopes bei S0facher

VergroBerung) untersucht.

Verfahren C (Widerstandsfiihiokeit oeoeniiber BakterignI

Zur Bestimmung der Widerstandsfihigkeit der Pr0fkorper gegenuber Bakterien wurde ver-

flussigter und auf 45"C abgeki.ihlter mineralsalzhaltigor Agar ohne Kohlenstoffquelle mit einer

Bakterien-Suspension vermischt und in sterile Petri$chalen gefullt, Nach Verlestigung des

Agars wurde jeweils ein Prufkdrper aut einen ltlAhrboden gelegt und mit beimpftem Agar

ribergossen, so dass der Prrifkorper ca. 1 mm ilberdeckt war. Als Prufstamm diente

Pseu onas aeruginosa.

Auszugsweise darf dieser Bericht ohne schriltliche Genehmigung des Instituts t[r Lufthygiene nicht v6ilieltiiltiglt t#€rd€n.
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Jede Frfifung wurde mit 10 Parallelen durchgrefilhrt.

AnschlieBend wurden die Priifkcirper 4 Wochen lang bei 29t1"C und einer relativen Luft-
feuchte > 95o/" inkubiert. Nach 2 und 4 Wochen wurden die Prilfkorper auf Bakterienwachs-
tum hin visuell (mit bloBem Auge sowie unter Verwendung eines Stereomikroskopes bei
S0facher VergroBerung) untersucht,

7. Auswertung

Die StArke des mikrobiellen Wachslums auf den Prtifkdrpern wurde nach Tabelle 1 bewertet:

Tab l: Bewartung des mikrobiellen Wacttstums

Wachstums-
intensitAt Bewertung

0 kein Wachstum bei mikroskopischer Betraehtung erkennbar

I kein Wachstum mit blo8em Auge, aher untor dem Mikroskop klar erkennbar

2
Wachstum mit bloBern Auge erkennbar, bis zuZS.y" der probenoberfldc.he
bewachsen

3
Wachstum mit bloBem Auge erkennbar, bis zu fiyo der probenoberf ltiche
bewachsen

4 betriichtliches Wachslum, ilber 50% der Probenoberfldche bewachsen

5 starkes Wachstum, ganze Probenobrerf l6che bewachsen

Die lnterpretation der Ergebnisse erfolgte gemtiB Tabelle 2,

Au$rugsweiss dart diesat Berichl phne schriftliche Genehmigung des lnBtttutjs filr Lufthyglene nlcht veruielf5ltigrt werden,

Seite 3 von

Waohstums-
intensitAt Interpretation

0 Material dient nicht als Ntihrstoft frir Mikroorganism€n; es ist inert oder fun-
gi isch bzw. bakteriostatisch

1 M rial entheft Nahrstoffe oder ist nrur leicht verschmutzt, so dass nur leich-
tes Wachslum mriglich ist

2 b i s 5 Material ist gegen Befall von Pilzen bzw. Bakterien nicht resistent und ent
halt Nehrstoffe frir die Entwicklung von Mikroorganismen
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8. Untersuchungsergobnisse

Die Ergebnisse der durchgef0hrten l-,lntersuchungen eiind in Tabelle 3 zusammengefasst:

Tabelle 3: U ntersuch ungsergebnisse

Untersuchungsmaterial
lntensitdit des mikrobiellen Bewuchses naoh Tab. 1

Filze Bakerirsn

Bostik 2750 MS 1 1

Auf dem Untersuchungsmaterial Bostlk 2750 MS lieB sich nur unter dem Mikroskop ein

Wachstum von Pilzen und Bakterien erkennen.

9. $chlussfolgerung

Das Untersuchungsmaterial Bostik 2750 MS ist l0r olen Einsatz in HLT-Anlagen gemdB VDI

6022 geeignat,

Berlin, den 06. Juli2004

/, . ILH BERLIN
n / / ,/ n{srrrur FoR LUFTHYGIETIE

/c/ CU,,tt^SUtA,iil;;;si sE, D-rozBE Berun
Tel. (030) 263 99 99 - 0

Dipl. Biol. A. Christian 
Fa'( {090) 263 se ee-gg

Institut fiir Lufthyglene

Auszugsweise darf dieser Bericht ohne schrittliche Genehmigung d€s Instituts tir Lufthygiene nicht veliellAlllgt wsrden,
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